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Настоящий стандарт распространяется на круглые и колотые 
лесоматериалы и устанавливает методы сушильно-весового опре­
деления влажности.

Сущность методов заключается в определении массы влаги, 
удаленной из древесины при высушивании до абсолютно сухого 
состояния. Методы различаются между собой температурой высу­
шивания.

Стандарт не устанавливает метода определения предпропиточ- 
ной влажности круглых лесоматериалов и их влажности после 
пропитки.

I. МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЛАЖНОСТИ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ (103±2)°С

1.1. От б о р  о б р а з ц о в
1.1.1. Из лесоматериала выпиливают образец в виде попереч­

ного среза длиной вдоль волокон 10—15 мм на расстоянии от тор­
ца не менее 5 толщин. Из круглого лесоматериала выпиливают 
один, а из колотого — два образца, расположенные рядом.

Из лесоматериала длиной менее 10 толщин выпиливают обра­
зец посередине. Из круглого лесоматериала диаметром более 
150 мм допускается выпиливать в качестве образца половину по­
перечного среза.
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1.1.2. Из круглого лесоматериала допускается отбирать ра­
диальные образцы пустотелым буром диаметром 9—10 мм. Образ­
цы отбирают длиной не менее половины толщины лесоматериала 
не менее чем через 50 мм вдоль волокон.

Количество отобранных образцов должно быть четное, причем 
сумма длин четных и нечетных образцов по отдельности должна 
быть не менее 200 мм. Для лесоматериалов, имеющих ядро, сум­
ма длин заболонной и ядровой частей по отдельности для четных 
и нечетных образцов должна быть не менее 200 мм.

У лесоматериала в месте отбора образцов измеряют средний 
диаметр, а при наличии ядра — диаметр ядровой части.

1.1.3. Образец, выпиленный из круглого лесоматериала, обо­
значают, указывая номер лесоматериала.

Образцы, выпиленные из колотого лесоматериала, обозначают, 
указывая номер лесоматериала и порядковый номер образца.

1.1.4. Образцы не должны иметь видимых пороков по ГОСТ 
2140—81.

1.2. А п п а р а т у р а
Весы по ГОСТ 24104—80 с погрешностью взвешивания не бо­

лее 0,01 г.
Сушильный шкаф с естественной циркуляцией воздуха, обеспе­

чивающий постоянную температуру (103±2)°С.
Эксикатор по ГОСТ 25336—82 с гигроскопическим веществом.
Металлическая линейка по ГОСТ 427—75 с погрешностью из­

мерения не более 1 мм.
Транспортир по ГОСТ 13494—80 с погрешностью измерения 

не более 1°.
Пакеты из влагонепроницаемой пленки вместимостью 0,002— 

0,003 м3 и герметичные сосуды.
Пустотелый бур внутренним диаметром 9—10 мм.
(Измененная редакция, Изм. № 1).
1.3. П о д г о т о в к а  к и с п ы т а н и ю
1.3.1. Из образцов готовят две пробы: первую — для опреде­

ления влажности лесоматериалов, вторую — для проверки пра­
вильности определения влажности по первой пробе.

1.3.2. Образцы, выпиленные из круглых лесоматериалов, делят 
на секторы по 90°, образец в виде целого среза — на четыре, а в 
виде половины среза — на два (чертеж, а).

1.3.2.1. Допускается вырезать из образцов секторы, равные 
30±2°, на расстоянии 90° между осями симметрии, при этом из 
образца в виде целого среза — четыре сектора, а из образца в 
виде половины среза — два (чертеж, б ).

1.3.2.2. Каждый сектор делят пополам по радиусу и нумеруют 
в порядке их расположения по окружности (см. чертеж).

1.3.2.3. Из нечетных секторов всех срезов формируют первую 
пробу для определения влажности, из четных — вторую.
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1.3.2.4. Если секторы вырезаны из целых срезов и половин, то 
их формируют в две отдельные группы, образующие одну пробу.

1.3.3. Для колотых лесоматериалов первую пробу для опре­
деления влажности формируют из первых образцов, а вторую — 
из вторых.

1.3.4. При смешении круглых и колотых лесоматериалов каж­
дую пробу для определения влажности формируют из трех групп.

В одну группу входят секторы, вырезанные из образцов в виде 
целых поперечных срезов, в третью — образцы из колотых лесо­
материалов.

1.3.5. Из образцов, отобранных буром, пробы для определения 
влажности формируют отдельно для каждого лесоматериала, 
включая в первую пробу нечетные образцы, во вторую — четные.

Если образцы содержат ядро, то пробы дополнительно разде­
ляют на ядровую и заболонную части.

1.3.6. Все образцы в процессе формирования проб очищают от 
коры, опилок и заусенцев.

1.4. П р о в е д е н и е  и с п ы т а н и й
1.4.1. Каждую пробу взвешивают с погрешностью, не превы­

шающей 0,25% ее массы.
Пробы, сформированные из групп по пп. 1.3.2.4 и 1.3.4, взве­

шивают сначала целиком, а затем каждую группу в отдельности.
Заболонную и ядровую части пробы, сформированные по п. 

1.3.5 из образцов, отобранных буром, взвешивают раздельно.
1.4.2. Если пробы невозможно взвесить сразу после отбора, то 

их необходимо поместить в герметично закрытый сосуд, предва-
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рительно завернув каждую группу, входящую в пробу, в пакет из 
влагонепроницаемого материала.

1.4.3. Первую пробу по п. 1.3.1 помещают в сушильный шкаф 
и высушивают при температуре (103 ±2) °С до постоянной массы.

Считают, что проба достигла постоянной массы, если изме­
нение массы 3-х произвольно выбранных секторов или образцов, 
входящих в пробу, между двумя взвешиваниями, проведенными с 
интервалом 2 ч, не превышает 0,25% их массы.

Первое взвешивание для древесины мягких пород производят 
не ранее чем через 6 ч, а для древесины твердых пород — через 
10 ч после начала сушки.

Пробы из древесных пород, содержащих летучие органические 
вещества (смолы, камеди и т. п. ) в количествах, влияющих на 
результаты испытаний, не должны сушиться свыше 20 ч.

1.4.4. После высушивания пробу охлаждают в эксикаторе до 
комнатной температуры и взвешивают по п. 1.4.1.

1.5. О б р а б о т к а  р е з у л ь т а т о в
1.5.1. Влажность (№i) в процентах для круглых лесоматериа­

лов, если образцы взяты в виде целых срезов или в виде их поло­
вин, а также для колотых лесоматериалов вычисляют по формуле

цу1== . у -у р -.ю о ,
то

где т ;  то — масса пробы до и после высушивания, г.
1.5.2. Влажность (W2) в процентах для круглых лесоматериа­

лов, если образцы взяты в виде целых срезов и в виде их половин, 
вычисляют по формуле

дег _ _  / Я + Д » х — /Яр— /Яох J Q Q

т0+т01
где mi; moi — масса группы, сформированной из секторов, взя­

тых из образцов в виде половин срезов, до и пос­
ле высушивания, г.

1.5.3. Влажность (W3) в процентах при смешении круглых и 
колотых лесоматериалов вычисляют по формуле

ууг   W - f - a x f l l x - f -И з И д — 'ftp— а 1*Я01 _ J Q Q

О Т о + ® х  ’я о х + я * ' я оа

где т%, то2 — масса группы, сформированной из секторов, взя­
тых из образцов в виде целых срезов, до и после 
высушивания, г;

аг, аз— коэффициенты, равные:
при делении образцов по п. 1.3.2 ai =  3, 0 2 = 1, 
при вырезании секторов по п. 1.3.2.1 ai =  l l ,  аг=5.
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1.5.4. Влажность (№4 ) в процентах для круглых лесоматериа­
лов при отборе образцов пустотелым буром вычисляют по фор­
муле

о* + § <оН?> + J2  1i—l l i

2
( - 1

« 0 1 *£?+ 2
"*39j Д  fflaoj

-w o .
• < o H ? > + 2 -

/ = 1 **J
•dl

где « 1  — количество лесоматериалов, не содержащих яд­
ра, шт;

1] — сумма длин образцов, входящих в одну пробу и ото­
бранных из i-ro лесоматериала, не содержащего яд­
ра, мм;

гщ; m0i — масса этих образцов до и после высушивания, г;
Д  — средний диаметр i-ro лесоматериала, не содержа­

щего ядра, в месте отбора образцов, мм;
Пг— количество лесоматериалов, содержащих ядро, шт.;
/3] — сумма длин заболонных частей образцов, входящих 

в одну пробу и отобранных от /-го лесоматериала, 
содержащего ядро, мм;

т3у, т щ — масса заболонных частей этих образцов до и после 
высушивания, г;

1Яj — сумма длин ядровых частей образцов, входящих в 
одну пробу и отобранных от /-го лесоматериала, со­
держащего ядро, мм;

mHj; тяо] — масса ядровых частей этих образцов до и после вы­
сушивания, г;

А  — средний диаметр /-го лесоматериала, содержащего 
ядро, в месте отбора образцов, мм;

dj — средний диаметр ядра /-го лесоматериала в месте 
отбора образцов, мм.

1.5.5. Для проверки правильности определения влажности по 
первой пробе определяют влажность второй пробы и за результат 
испытания принимают среднее арифметическое двух проб.

Результаты испытаний округляют до 1 % •
1.5.6. В случае необходимости абсолютную влажность (W) в 

процентах пересчитывают в относительную влажность (И̂ отн) в 
процентах по формуле

т  KW  
°™ IOO-flF '
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2. МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЛАЖНОСТИ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 
120±2°С (УСКОРЕННЫЙ)

2.1. Отбор образцов — по п. 1.1.
2.2. А п п а р а т у р а
Весы, линейка, транспортир, пакеты, сосуды, пустотелый бур 

по п. 1.2.
Сушильный шкаф типа СЭШ-ЗМ, обеспечивающий температу­

ру (120±2)°С и принудительную циркуляцию воздуха.
2.3. Подготовка к испытанию — по п. 1.3.
2.3.1. Воздух в сушильном шкафу прогревают до (120±2)°С.
2.4. П р о в е д е н и е  и с п ы т а н и й
2.4.1. Пробы взвешивают по пп. 1.4.1 и 1.4.2.
2.4.2. Первую пробу помещают в сушильный шкаф и сушат 

при температуре (120±2)°С и принудительной циркуляции возду­
ха в течение 2—2,5 ч.

2.4.3. После сушки пробу охлаждают при температуре возду­
ха (20±5)°С и степени насыщенности 0,15—0,85 в течение 2— 
5 мин и взвешивают по п. 1.4.1.

2.5. Обработка результатов — по п. 1.5.
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