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Ограничение срока действия снято по протоколу ЛЬ 4—93 Межгосударственного совета по стандарта!ации. 
метрологии и сертификации (ИУС 4—94)

Настоящий стандарт распространяется на обрезные пиломатериалы хвойных пород, поставля
емые для экспорта через беломорские, дальневосточные, Ленинградский и Игаркский порты.

1. РАЗМЕРЫ

1.1. Пиломатериалы разделяют
по толщине: на тонкие — от 16 до 22 мм,

* средние — от 25 до 44 мм,
* толстые — от 50 до 100 мм;

по ширине: на узкие — от 75 до 125 мм,
* широкие — 150 мм и выше;

по длине: на короткие — от 0.45 до 2.40 м,
• длинные — от 2,70 до 6,30 м.

1.2. Номинальные размеры пиломатериалов по толщине и ширине устанаазиваются по 
ГОСТ 24454—80. при этом толшнна пиломатериалов не должна превышать 100 мм.

1.3. Размеры пиломатериалов по длине устанавливают:
от 1.5 м и более с градацией 0.3 м,
от 0,45 до 1.35 м с градацией 0,15 м.
Пиломатериалы данной от 0.45 до 1.35 м изготоазяют по заказу-наряду внешнеторгового объе

динения.
1.4. Номинальные размеры пиломатериалов устаноазены дзя древесины с влажностью 20 %. 

При влажности древесины более или менее 20 %  фактические размеры толщины и ширины пилома
териалов должны быть больше или меньше номинальных размеров па соответствующую величину 
усушки по ГОСТ 6782.1-75.

1.5. Предельные отклонения от номинальных размеров пиломатериалов не должны превы
шать, мм:

по д л и н е .................................................................................................................................+ 2 5  -1 2 ,
по ш и р и н е ................................................................................................................................ + 3  —2;
по толщине:
при толщине менее 50 м м ...................................................................................................+ 2  - I :
при толщине от 50 мм и свыше .......... .........................................................................+ 3  - 2 .

Количество пиломатериалов с максимальными допускаемыми отклонениями не должно со- 
стаалять более 25 %  от общего количества пиломатериалов.

Издание официальное Перепечатка воспрещена
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Издание (сентябрь 2007 г.) с Изменениями №  I, 2, утвержденными в декабре 1985 г., 
декабре 1986 г. (НУС 4 -  86. 2 -  87).
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2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Пиломатериалы должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего 
стандарта по технологии, утвержденной в установленном порядке, из древесины сосны, ели, пихты, 
лиственницы и кедра.

2.2. Пиломатериазы по качеству древесины и ее обработке подразделяют на 1, 2 .3 ,4  и 5-й сорта.
2.3. Пиломатериалы рассортировывают:
по сечениям;
по породам:
по сортам — на бессортные (включающие 1. 2, 3-й сорта, процентное соотношение которых 

должно соответствовать естественному выходу пиломатериалов из распиловки), отдельно 4-й сорт, 
отдельно 5-й сорт. Допускается сортировка коротких пиломатериалов на бессортные и 4-й сорт 
вместе, 5-й сорт— отдельно.

В партии еловых пиломатериалов допускается до 15 % пихтовых.
2.4. Влажлюсть древесины пиломатериалов не должлла превышать 22 %.  Допускается измене

ние величины влажности по заказам-нарядам внешнеторголюго объедилления.
2.5. Антисептирование пиломатериалов — по ГОСТ 10950—78.
2.6. Качество древесины пиломатерллалов и ее обработки должно соответстволлать нормам, 

указаллным в табл. 1—3.
Т а б л и ц а  I

Сосновые, кедровые и лиственничные пиломатериалы

Порок древес ими но 
ГОСТ 2140-81

1-й 2-й З-й 4 п S-rt

размер количе
ство размер количе

ство размер количе
ство размер

количе
ство размер количе

ство

Норм;) о |риш с1сння пороков древесины по сортам

1. Сучки
1.1. Сросшиеся 

здоровые
1.1.1. Круглые II 

овальные
1.1.1.1. Пластовые Допускаются на наружной п л аст  размерами в миллиметрах и количеством в штуках в 

среднем на 1.0 м длины пиломатериала:
В толстых широких пиломатериалах

13-17

10-14

10-14

10-14

10-14

18-27

15-24

15-18

15-18

15-18

1 28-38  
Св. 38 
до 50 I

В толстых узких пиломатериалах
I 25

Св. 25 
до 38

В средних широких пиломатериалах 
I 19-25 '

Св. 25 
до 38

В средних узких 
19-25 
Св. 25 
до 32

I

I
пиломатериалах

I
В тонких пиломатериалах

19-22 
Св. 22 
до 32

Допускаются

Допускаются

Допускаются

Допускаются

Допускаются

В пиломатериалах шириной 75 мм всех толшнн размер сучков нс должен превышать: 
1/4 | 1/3 | 1/2 | 2/3 | Допускаются

ширины пласти
Количество сучков на внутренней пласти пиломатериала 1-го и 2-го сортов допускается 

вдвое больше, а  в пиломатериалах 3-го сорта в полтора раза больше норм, предусмотренных 
для наружной пласти.
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Продолжение табл. I

Норма ограничения пороком лреосскиы по соргам

Порок древесины по 
ГОСТ 2140—81

1-я 2-й З-й 4-й 5-й

ришер количе
ство рзш ер количе

ство ритмер количе
ство ришер количе

ство
ритме р количе

ство

1.1.1.2. Кромоч
ные и ребровые

1.1.1.3. Торцовые

1.1.2. Продолго
ватые. разветвленные, 
в юм числе выходя
щие на ребро, и 
сшивные

1.2. Нссросшисся 
здоровые, загнившие, 
гнилые и табачные 

1.2.1. Пластсвыс

На каждой кромке допускаются размерами в миллиметрах и количеством в штуках на 
всю длину пиломатериала:

В толстых пиломатериалах
До 6 3—4 7—12 3—5 13—16 5—8 Допускаются

Св. 16 
3 - 5  до 25

Св. 25

До 6

До 6

3 -4 7 -1 2

13-19

2 - 3 7 -1 2
13-19

1-2 7 -1 0

5 -8

3 -5

3до 32
В средних пиломатериал:»:

2 -4
2 -3

2 -4
2 -413-16 

Св. 16 до 
3/4 тол
щины 

пилома
териала

В тонких пиломатериалах

Допускаются

1 - 2 До 2/3 
толщины 
пилома
териала

На каждом торце допускаются размером в миллиметрах и количеством в штуках.

Допускаются

Не допускаются 25 I Допускаются
Допускаются на внутренней пласти пиломатериала в общем числе сросшихся круглых и 

овальных сучков размерами и количеством, указанными в пп. 1.1.1.1, 1.1.1.2.
Размер сучков в миллиметрах по наибольшему диаметру допускается нс более:

38

Нс допускается

50

1/4

| Допускаются
Выход сучков на кромки:
Допускается глубиной залегания нс более:

1/3

толщины пиломатериала

Допускается

Допускаются на наружной пласти в числе сросшихся здоровых сучков размерами в мил
лиметрах и количеством в штуках в среднем на 1.0 м длины пиломатериала

Не допускаются

В толстых широких пиломатериалах
25 | I | 63 | I

Сквозные загнившие, гнилые и 
табачные

Нс допускаются 
В толстых узких пиломатериалах

Нс допускаются 19 I

25

50

Сквозные загнившие, гнилые и табачные 
Нс допускаются 25

Допускаются

Допускаются

Для всех толщин 
без ограничения. 
Отверстия от вы
павших сучков 
нс должны пре
вышать в узких 
пиломатериалах 
32 мм, в широ
ких — 38 мм
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Продолжение табл. /

Н орна ограничении пороков лрсоссинм по сортам

Порок лрсиесины по 
ГОСТ 2140-81

1-й 2-й З-й 4-й 5-й

радмер количе
ство ратмер количе

ство
раш ер количе

ство
ратмер количе

ство
ра 1мер количе

ство

В средних широких пиломатериалах 
Нс допускаются | 19 | I | 50 |

Сквозные загнившие, гнилые и табачные 
Нс допускаются | 19 |

В средних узких пиломатериалах 
Нс допускаются | 13 | I | 38 |

Сквозные загнившие, гнилые и табачные
Не допускаются | 19 |

В тонких пиломатериалах
Не допускаются Только здоровые 

13 I I I
за-

38
Сквозные 
гнившие, гнилые 
и табачные 

19 | I
В пиломатериалах шириной 75 мм всех толшин размер сучков нс должен превышать:

Не допускаются 1/3 2/3

1.2.2. Кромочные 
и ребровые, в том чис
ле отверстия от выпав
ших сучков

I 1/2
ширины пласти

Допускаются на каждой кромке размерами в миллиметрах и количеством в штуках на 
всю длину пиломатериала

В толстых пиломатериалах 
13 | 1 -2  | 38

В средних пиломатериалах 
Только здоровые 

10 |  1 -2

В тонких пиломатериалах 
Только здоровые 

6 | 1 -2
Отверстия от выпавших сучков на кромке

Допускаются глубиной нс более:

Не допускаются

Нс допускаются

Нс допускаются

32

25

2 - 4

2 - 4

2 - 4

Допускаются

Допускаются

Допускаются

Нс допускаются в толстых — 1/4 
в средних — 1/3 
в тонких — 1/2 
толшины пило
материала

1.2.3. Торцовые 
2. Трешины
2.1. Боковые тре

щины
2.1.1. Пластсвыс
2.1.1.1. Нссквоз- 

ны е

Нс допускаются

Допускаются протяжением нс более. 
1/3 | 1/2 |

длины пиломатериала 
без выхода на торцы и кромки

2/3

с выходом на 
один торец глу
биной до 1/3 
талшины пило
материала без 
выхода из торца 
в кромки

толшины пило
материала с вы
ходом на наруж
ную пласть нс 
более 2.0 мм

Допускаются

Допускаются

Допускаются при условии сохране
ния целостности пиломатериала
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Продолжение табл. I

Норма ограничении пороков древесины по сортам

Порок древесины но 
ГОСТ 2140 81

I- й 2-й З-й 4-й 5-й

размер количе-
С1ПО

размер количе
с т в размер количе

ство размер количе
ство размер количе

ство

2.1.1.2. Сквозные 
2.1.1.2.1. Сквозные 

без выхода в торен, в 
том числе отлупные

Нс допуска
ются

Допускаются без выхода на кромки 
по наружной и внутренней пластам 
протяжением нс более:

Допускаются при условии сохра
нения целостности пиломатериа
ла

В толстых пиломатериалах 
1/50/2) | 1/3(2/3>

В средних пиломатериалах 
1/I0U/4) | 1/50/3)

длины пиломатериала
В тонких пиломатериалах 

Нс допускаются
П р и м е ч а н и е .  Размеры трешии. указанные без скобок, относятся к наружной пласги, а размеры в скоб

ках — к внутренней пласти.
2.1.1.2.2. Сквозные 

с выходом на горец

2.1.2. Кромочные

30

Допускаются протяжением от каждого горца нс более, мм:

40 50 ширины
пиломатериала 600

неглубокие протяжением нс бо
лее 40 мм

Допускаются: 
нс пересекающие 
ребра кромки

Допускаются

2.2. Торцовые 
2.2.1. Метнковыс Не допускаются Допускаются в тол

стых пиломатериа
лах на одном торце 
протахеннем нс бо
лее 1/2 ширины пи
ломатериала

Допускаются

2.2.2. Оглупныс Не допускаются Допускаются 
метром нс 
мм:

диа
бод се.

Допускаются при условии сохра
нения целостности пиломатериа
ла

3. Пороки строе
ния древесины

3.1. Наклон воло
кон

3.2. Крснь
3.3. Кармашки

в пиломатериалах 
толщиной
от 25 до 44 мм — 10: 
св. 44 до 63 мм — 19; 
св. 63 мм — 25

Допускается, сети отклонение волокон от прямого 
направления на 0,3 м длины пиломатериала составляет 
нс более, мм:

К) | 19 | 25
Допускается без трешии в торцах 

На пластах
В толстых пиломатериалах 

Допускаются односторонние шириной нс более, мм: 
3 | 3 | 6

длиной до. мм:
75 | 100 | 200

на каждой пласти количеством не более, шт.:
2 - 3  I 4 - 6  I 8

Допускается

Допускается

Допускаются
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Продолжение табл. /

tlo p u u  oipaitM'ii'HHH пороков дрсиссннм но сортим

П орок древесины но 
ГОСТ 2140-81

1-й 2-й З-й 4-й S-й

размер количе
ство размер количе

ство размер количе
ство размер количе

с т в
размер количе

ство

В средних и тонких пиломатериалах 
Допускаются односторонние шириной нс более, мм:

Допускаются

длиной до. мм

25 | 75 | 125

на каждой а ласти количеством не более, шт.:

2 - 3  | 3 - 4  5

бет выхода в кромки и торцы

П р и м е ч а н и е .  Укатанные количества кармашков допускаются: меньшие на наружной пласти. а боль
шие — на внутренней пласти.

3.4. Серлиевнна

Не допускают
ся

На кромках

Допускаются

1/2 от нормы, 
предусмотренной 
для наружной 
пласти

На торцах 

Не допускаются

В пиломатериалах толщиной более 
25 мм допускается без оглупных и 
радиальных трещин

протяжением 
до 1/2 длины 
пиломатериала 
с выходом на 
один торец на 
расстояние нс 
более 1/6 тол- 
шины пилома
териала от внут
ренней пласти

шириной до 3 мм. 
длиной до 100 мм и 
количеством до 
4 цгг. на каждой 
кромке

В пиломатериалах 
средних и толстых 
допускаются ши
риной до 3 мм. 
длиной до 1/3 ши
рины пиломатери
ала

Допускается

Допускаются

протяжением по 
всей длине пило
материала с выхо
дом на один торец 
на расстояние нс 
более 1/4 толщи
ны пиломатериа
ла от внутренней 
пласт и

В пиломатериалах тол ши ной 25 мм и менее

Допускаются

Допускается

Нс допускается Допускается при- Допускается
летающая к внут
ренней пласти с 
переходом на на
ружную пласть

П р и м е ч а й  и е. В партии пиломатериалов 3-то сорта допускается нс более 30 % сердцевинных пиломате
риалов.
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Продолжение табл. I

Норма ограничения пороком аревссины n o  copra»*

Порок древесины по 
ГОСТ 214(1-81

I й

размер количе
ство

2 -й

размер калмче- 
с т о

3 -й

размер каличе - 
сгво

4 -й

размер К О Л И Ч С -

СТВО

5 -й

размер количс-
ство

3.5. Прорость Нс допускается на

3.6. Засмолок

4. Грибные пора
жения

4.1. Грибные яд
ровые пятна(полосы)

Не допуска
ется

Допускается 
пластях

несквозная ши
риной нс более 
25 мм в количестве 
I шт. при длине 
75 мм н до 3 шт. при 
длине каждой до 
50 мм;

на кромках 2 шт. 
шириной до 2 XIм. 
длиной нс более 
15 мм;

на торцах нс до
пускается 

Допускается в виде пятен и по
лос на пластях и кромках

Допускается 
шириной до 50 мм: 

в толстых пило
материалах одно
сторонняя без огра
ничения длины: 

в пиломатериа
лах средних и тон
ких — длиной до 
175 мм

Допускается

Допускается

Не допускаются

4.2. Светлые забо- 
лонные грибные ок
раски и плесень 

4.2.1. Поверхнос
тные

Не допускаются

4.2.2. Глубокие Нс допускаются

В толстых пило
материалах допус
каются на пласти 
или кромке без вы
хода в торцы до 1/5 
ширины II длины 
пиломатериала 

В средних и тон
ких пиломатериалах 
не допускаются

Допускаются на 
пластях и кромках 
глубиной до 2 мм в 
виде пятен и полос 
обшей площадью на 
всех поверхностях 
доски не более 15 % 
одной пласти

Допускаются на 
пластях и крох!ках в 
виде пятен и полос 
обшей площадью на 
всех поверхностях 
доски нс более 5 % 
обшей площади од
ной пласти

Допускаются на 
пластях и кромках 
до 1/2 ширины и 
длины пиломатери
ала. выход в торец 
не более 10 % пло
шали торна

Допускаются

Допускаются на 
пластях и кромках в 
виде пятен и полос 
обшей площадью нс 
более 50 % площади 
одной пласти н кро
мок. Выход в торец 
нс более 10 9t его 
площади

П р и м е ч а н и е .  Количество пиломатериалов с максимально допустимой нормой глубоких заболонных 
грибных окрасок в партии пиломатериалов 4-го сорта нс должно превышать 25 %.

4.3. Гниль

Допускаются на 
пластях и кромках в 
виде пятен и полос. 
Выход в торец нс 
более 10 % его пло
щади

Допускаются

4.3.1. Заболоцкая
4.3.1.1. Твердая Нс допускается В толстых пило

материалах допус
кается на пласти 
или кромке без вы
хода в горны до 1/5 
ширины и длины 
пиломатериала

Допускается на 
пластях и кромках 
до 1/2 ширины и 
длины пиломатери
ала без выхода в то
рец

Допускается
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Продолжение табл. /

Норма ограничения пороков лрспссипм по topr.ni

Порок лрсиесннм по 
ГОСТ 2140-81

4.3.1.2. Мягкая
4.3.2. Ядровая

4.3.3. Наружная 
трухлявая гниль 

5. Повреждения 
насекомыми

5.1. Червоточина

1-й 2-й 3 й 4 й 5-И

размер количе
ство размер количе

ство размер количе
ство размер количе

ство размер количе
ство

В средних и 
тонких пиломате
риалах не допуска
ется

Нс допускается 
Не допускается Бурая греши нова - 

тая нс допускается 
Пестрая ситовая 

твердая допускается
на всех поверхностях 
в виде полос обшей 
площадью нс более 
50 % площади одной 
пдасти.

Гниль в торне нс 
должна превышать 
20 % площади торна

Нс допускается

Не допускается Допускается по
верхностная. причи
ненная короедами

Еловые и пихтовые пиломатериалы
Т а б л и ц а  2

Норма ограничения пороков арсис с ним по сортам

Порок дреиссмиы по 
ГОСТ 2140 XI

1-й 2-й 3 й 4-й S-й

размер количе
ство размер количе• 

ство размер количе
ство размер количе

ство размер количе
ство

1. Сучки
1.1. Сросшиеся здо

ровые
1.1.1. Круглые и 

овальные
1.1.1.1. Пластсвыс Допускаются на наружной пласти размерами в миллиметрах и количеством в штуках в 

среднем на 1.0 м хтины пиломатериала
В толстых пиломатериалах

13 3 19-25 3
Св. 13 Св. 25
до 19 1 до 38 2
Св. 19 (Св. 38 1—2 на
до 25 1 до 50) всю

длину
при отсутствии 
кэгнившнх. гни
лых и табачных
сучков

Допускаются
70-75 1—2 на 

всю 
длину

при отсутствии 
учитываемых за
гнивших. гни
лых и табачных 
сучков

Допускаются
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Продолжение табл. 2

Норма ограничения порохом лревссииы по copiaw

Порох древесины по 
ГОСТ 2 1 40 -81

1-й 2-й 3-й 4-й 5-й

размер количе
ство

размер количе
ство размер количе

ство размер каличе
ство размер ксмиче

ство

13
Св. 13 
до 19

В средних пиломатериалах
19-25 
Св. 25 
до 37

38-50  
(Св. 50 
до 63)

I

13-18 19-31

1-2 
на всю 
длину 

при отсутствии 
загнивших, гни
лых и табачных 
сучков 

В гонких пиломатериалах

Допускаются

1-2 32
(Св. 32 
ло 38) I

Допускаются

при отсутствии 
загнивших, гни
лых и табачных 
сучков

В пиломатериалах шириной 75 мм всех толщин размер сучков нс дол
жен превышать:

1/3 | 1/3 | 1/2 | 2/3 Допускаются
ширины лласти

П р и м е ч а н и я :  I. Сучки, размеры которых взяты в скобки, допускаются в числе учитываемых сучков 
меньшего размера.

2. Количество сучков на внутренней лласти допускается в первом сорте в двойном, во 2-м сорте — в полутор
ном и в 3-м сорте — в одинарном количестве против корм, предусмотренных лтя наружной лласти.

1.1.1.2. Кромоч
ные и ребровые

1.1.1.3. "Горловые

Допускаются на каждой кромке размерами в миллиметрах и количеством в штуках на 
всю длину пиломатериала

В толстых пиломатериалах
8До 13 

Св. 13 
до 16 

Св. 16 
до 18

До 13

4
1 -3

2 -3

19-43

от 14
до 2/3

ТОЛЩИ
НЫ пи
лома

териала

3 - 6 44-50 1 -3

В средних пиломатериалах
2 -3 3 -5

До 6 2 -3 от 7 до 
12

от 19 
ДО 3/4 
ТОЛЩИ
НЫ пи
лома

териала 
В гонких пиломатериалах

Допускаются

Допускаются

1-2 от 13
ДО ТОЛ

ЩИНЫ 
пило
мате
риала

Допускаются размерами в миллиметрах и количеством в штуках

2 -4 Допускаются

В одном тор
це один сучок 
размером до 25

В обоих тор
цах по одному 
сучку размером 
до 25

25 | I
на каждом торце

Допускаются
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Продолжение табл. 2

Норма ограничения пороком прсвсснны по сортам

Порок лрсксины  по 
ГОСТ 2140-81

1 й 2 А З-й 4 й 5-й

размер
количе

ство размер количе
ство размер

количе
ство размер количе

ства размер количе
ство

1.1.2. Продолго
ватые. разветвлен
ные. в том числе вы
ходящие на ребро и 
сшивные

1.2. Нссросшис- 
ся здоровые, загнив
шие. гнилые и та
бачные

1.2.1. Пластсвыс

1.2.2. Кромоч
ные и ребровые, в 
том числе отверстия 
оз выпавших сучков

Допускаются на внутренней пластн пиломатериалов в обшем числе сросшихся круглых и 
овальных сучков размерами и количеством, указанными в пп. 1.1.1.1. 1.1.1.2. В пиломатериа
лах первого сорта размер разветвленного сучка по наибольшему диаметру нс должен превы
шать 50 мм. а глубина залегания разветвленного сучка на кромку не должна превышать 1/4 
голшины пиломатериала.

Допускаются на каждой пласти в числе сросшихся здоровых сучков размерами в милли
метрах и количеством в штуках на всю длину пиломатериала

Не допускаются До 30
В толстых пиломатериалах

3 -6 Св. 30 
до 50

3 - 6 Допускаются

Сквозные загнившие, гнилые и табачные

Нс допускаются До 38 Допус
каются

Допускаются

Отверстия от 
выпавших сучков 
нс должны пре
вышать в пилома
териалах уз
ких — 32 мм. ши
роких — 38 мм

Не допускаются
В средних пиломатериалах 

2 -4До 20 2 - 4 Св. 20
до 25

Допускаются

Сквозные загнившие, гнилые и табачные
Нс допускаются До 25 Допус

каются
Допускаются

Нс допускаются
В тонких пиломатериалах 

1 -3До 16 1 -3 Св. 16
до 22

Допускаются

Сквозные загнившие, гнилые и табачные
Не допускаются Допус

каются
В пиломатериалах шириной 75 мм всех толщин размер сучков не должен превышать:

До 25 Допускаются

Нс допускаются Допускаются1/3 | 1/2
ширины пласти

Допускаются на каждой кромке размерами в миллиметрах и количеством в штуках на вею 
длину пиломатериала

В толстых пиломатериалах 
1 -2  | 16-25 | 2 - 4  |

В средних пиломатериалах
| |3_ |9  | |_ з  |

В тонких пиломатериалах
I 6-10 I 1-2 I

Не допускаются | До 15 

Нс допускаются

Нс допускаются
Отверстия от выпавших сучков на кромке:

Не допускаются Допускаются глубиной до: 
2/3 голшины пи
ломатериала

Допускаются

Допускаются

Допускаются

Допускаются
толщины пило
материала с вы
ходом на наруж
ную плаегь до 
2 мм



С. 11 ГОСТ 26002-83

Продолжение табл. 2

Норма ограничения пороком древесины по сортам

Порок древесины по 
ГОСТ 2140 81

1-Й 2 -й 3-й 4 -й 5 -й

размер ксимчс
ство размер к а п п е

ство размер количс
ство размер МХ'ШЧС

ство размер количе
ство

1.2.3. Торцовые Нс допускаются Допускаются
2. Трошины 
2.1. Боковые тре

щины
2.1.1. Пластовые
2.1.1.1. Нссквоз- 

ные
Допускаются протяжением нс более: 

1/3 2/3 3/4

Допускаются при условии со
хранения целостности пиломате
риала

длины пиломатериала
без выхола на торцы и кромки с выходом на один 

горец до 1/2 толщи
ны пиломатериала, 
но без выхода из тор
ца в кромки

2.1.1.2. Сквозные
2.1.1.2.1. Сквоз

ные без выхода в тор
цы. в том числе отлуп- 
ные

Не
ются

допуска - Допускаются по наружной, а для 
отлупных по внутренней п л а ст  протя
жением нс более:

1/4 I 1/3

Допускаются при условии со
хранения целостности пиломате
риала

длины пиломатериала
2.1.1.2.2. Сквоз

ные с выходом в торец
Допускаются протяжением от каждого торна нс более, мм.

50 75 100 ширина пило
материала

2.1.2. Кромочные Допускаются, мм:
неглубокие протяжением нс бо- нс пересекающие ре- 
лее 75 бер кромок

Допускаются

2.2. Торцовые 
2.2.1. Метиковыс Не допускаются Допускаются в 

толстых пиломатери
алах на одном горце 
протяжением нс бо
лее 3/4 ширины пи
ломатериала

Допускаются при условии со
хранения целостности пиломате
риала

2.2.2. Оглупные Не допускаются Допускаются диа
метром не более, мм: 

в пиломатериалах 
толщиной от 25 до 
44 мм.

10
Св. 44 до 63:

19
св. 63 мм:

25
3. Пороки строе

ния древесины
3.1. Наклон воло

кон

3.2. Креиь

Допускается, если отклонение волокон от прямого 
направления на 0.3 м длины пиломатериала составляет 
нс более, мм:

13 | 25 | 38
Допускается без трешин в торцах

То же

Допускается

Допускается
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Продолжение табл. 2

Н орма ограничении пороков древесины по сортам

П орок древесины по 
ГОСТ 2140-81

1 й 2-й 3-й 4-й 5-й

разм ер
килиме

с т о р азм ер
количе

ство р азм ер
количе

ство размер к а п п е
с т о fXilMep

количе
ство

3.3. Кармашки

3.4. Сердцевина

3.5. Прорость

3.6. Засмолок

Допускаются на каждой пласт и 
без выхода в кромки и торцы шири
ной до 3 мм и длиной не более, мм:

75 | 150
в количестве нс более, шт.:

3 I 5

На пластах 
Допускаются од

носторонние шири
ной до 6 мм и длиной 
до 200 мм в количес
тве 10 шт. на каждой 
пласти

На кромках
нс более

Допускаются

Допускаются

Допускаются

Допускаются размерами п количеством 
1/2 норм, предусмотренных для пласти

На торцах
Не допускаются В пиломатериалах

средних и толстых до
пускаются шириной 
до 3 мм. длиной до 
1/3 ширины пилома
териала

В пиломатериалах толшнной менее 22 мм:
Не допускается | Допускается

В пиломатериалах толщиной от 22 до 44 мм:
Допускается протяжением по всей длине пиломагерна- Допускается

ла с выходом в один или оба торца на расстоянии от внут
ренней пласти нс более:

1/4 | 1/3 | 1/3
толщины пиломатериала без радиальных и отлупных тре
щин в I и 2 сортах

В пиломатериалах толщиной свыше 44 мм:
Допускается по Допускается

всей длине на рас
стоянии от внут
ренней пласти нс 
менее 1/4 толщины 
пиломатериала

В партии пиломатериалов 3-то сорта допускается не более 30 % сердцевинных пиломате
риалов

Допускается на Допускается
пластях нссквозиая 
до 4 шт. в пиломате
риалах толщиной 
50 мм и баз се:

длиной 125 мм и 
шириной до 25 мм: 

в пиломатериалах 
толщиной менее 
50 мм:

дынной 63 мм и 
шириной до 15 мм;

на кромках 2 шт. 
шириной до 2 мм. 
длиной нс более 
20 мм

Допускается в виде пятен и полос Допускается
на пластях и кромках

Нс допускается

Нс допускается
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Продолжение табл. 2

Норма ограничения пороков древесины no cop iax

Порок древесины но 
ГОСТ 2140-81

I n 2-й З-й 4-й 5-й

paiwep количе
с т в рдгмср количе

с т в размер количс
с т о размер количе

ство размер количе
ство

4 . Г рибны е п о -
рЗЖСНИЯ

4.1. Грибные 
ядровые пятна (по
лосы)

Нс допускаются Допускаются на 
пласти или кромке 
размерами до 1/4 
ширины и длины

Допускаются на 
пластях и кромках 
до 1/2 ширины и 
длины пиломатс-

Допускаются

пиломатериала риала, выход в то
рец не более 10 % 
плошали торца

4.2. Светлые за
болони ые грибные 
окраски и плесень 

4.2.1. Поверх
ностные

Нс допускаются Допускаются на 
пластях и кромках 
глубиной до 2 мм в 
виде пятен и полос 
плошалью на всех 
поверхностях дос
ки не более 15 % 
площади одной 
пласти

Допускаются на 
пластях и кромках 
в виде пятен и по
лос. Выход в торец 
нс более 10 % его 
плошали

Допускаются

4.2.2. Глубокие Нс допускаются Допускаются на 
пластях и кромках 
в виде пятен и по
лос обшей пло
щадью на всех по
верхностях доски 
нс более 5 % пло
щади одной пласти

Допускаются на 
пластях и кромках 
в виде пятен и по
лос общей пло
щадью нс более 
50 % плошали од
ной пласти и кро
мок. Выход в торсп 
нс более 10 % его 
плошали

Допускаются

П р и м е ч а н и е .  Количество пиломатериалов с максимально допустимой нормой глубоких габолоиных 
грибных окрасок в партии пиломатериаюв 4-го copra нс должно превышать 25 %.

4.3. Гниль 
4.3.1. Заболон-

ная
4.3.1.1. Твер

дая

4.3.1.2. Мягкая
4.3.2. Ядровая

4.3.3. Наружная 
трухлявая гниль

Не допускается

Не допускается

Допускается на 
пласти или кромке 
размерами до 1/4 
ширины и длины 
пиломатериала

Допускается на 
пластях и кромках 
до 1/2 ширины и 
длины пиломате
риала без выхода в 
торсп

Допускается

Бурая трещино
ватая не допускается.

Пестрая ситовая 
допускается твердая 
на пластях и кром
ках обшей пло
щадью нс более 
50 % площади од
ной пласти.

Гниль в горце нс 
должна превышать 
25 % его площади

Нс допускается
Допускается 

твердая односто
ронняя размерами 
до 1/5 ширины и 
длины пиломате
риала без выхода в 
торцы

Допускается 
твердая на одной 
пласти размерами 
до 1/4 ширины и 
1/3 длины пилома
териала. слегка пе
реходящая на дру
гую пласть и в 
кромки

Нс допускается
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Продолжение табл. 2

Норма ограничения пороков древесины но сортам

Порок древесины но 
ГОСТ 2140-81

1 и 2-й 3-й 4-й 5-й

размер кшшче
стно размер количе

ство размер КО Л И ЧС  • 

СТВО
размер количе

ство размер количе
ство

5. Повреждения 
насекомыми

5.1. Червоточина Не допускается Допускается по
верхностная, причи
ненная короедами

П р и м е ч а н и я  к табл. I и 2.
1. Количество сучков на всю длину пиломатериала, указанное «от — до*, означает, что меньшее коли

чество допускается в коротких пиломатериалах, а большее — в длинных.
2. Сучки менее указанных размеров нс учитываются.
3. К сросшимся относятся и такие сучки, которые на одной пластн сросшиеся по всему периметру раз

реза сучка, а на другой пластн или кромке — нссросшисся по всему периметру разреза сучка.
4. В бессортных пиломатериалах нс допускается одновременное наличие нссросшихся сучков, трешин и 

заболонных грибных окрасок с максимально допускаемыми нормами.
5. При отсутствии других нормируемых пороков допускается один порок, за исключением синевы и тре

шин, с превышением установленных норм на 20 %.

Т а б л и ц  а 3

Норма ограничения пороков обработки и механических повреждении но сортам

Порок древесины но 
ГОСТ 2140 .XI

1-й 2-й З-й 4  й 5-п

размер количе
ство размер К О Л И Ч Е 

СТВО
размер количе

ство размер количе
ства

ра тмер
количе

ство

1. П ор ок и  м еха-
ничсской обработки

1.1. Обзол
1.1.1. Тупой Допускается протяженностью на одной кромке нс 

более:
1/5 | 1/4 | 1/3

длины пиломатериала 
на обеих кромках:

1/10 I 1/5 I 1/4

Допускается 
на обеих кром
ках протяжением 
нс более 2/3 дли
ны пиломатериа
ла

Допускается 
на обеих кром
ках по всей дли
не с пропилом не 
менее 1/3 тол- 
шины и ширины 
пиломатериала

длины пиломатериала
Ширина обзола, учитываемая максимальной величиной непропилен- 

ной части в миллиметрах, допускается не более:
В пиломатериалах толшиной до 25 мм:

1/4 I 1/3 I 1/2 I 2/3
толщины пиломатериала 

В пиломатериалах толщиной свыше 25 мм:
1/5 I 1/4 I 1/3 I 2/3

толщины пиломатериала
Обзол допус

кается при усло
вии. что пропи
ленная часть 
кромки будет со- 
ста&тять не ме
нее 1/2 толщины 
пиломатериала
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Продолжение табл. 3

Норин ограничения пороков обраоож и к механических иопреждекий по сортам

Порок дрепсснны по 
ГОСТ 2 М О -81

1-й 2-н 3-й 4-й 5-й

размс р количе
с т в размер количе

ство размер количе
ство размер к а п п е-  

ст во размер количе
ство

1.1.2. Острый

1.2. Риски

1.3. Бахрома

1.4. Скос пропила

1.5. Сколы

1.6. Волнистость

1.7. Вырывы

Нс допускается Допускается на
одной кромке нс 
бодсс 1/10 длины 
пиломатериала при 
уел о ни и сохранения 
номинальной ши
рины внутренней 
пласта

Обзол должен быть очищен от коры и луба, в пиломатериалах 5-го сорта может быть 
оставлен лубяной слой.

Глубина рисок нс должна превышать 0.75 мм 

Нс допускается

Отклонения от перпендикулярности торца к пласти и кромке допускаются до 3 % шири
ны и толщины пиломатериала соответственно

Сколы от механических повреждений, запилы, следы от ножей окорочных станков на 
ребрах, сопряженных с внутренней пласгыо пиломатериала, нс допускаются: на ребрах, со
пряженных с наружной пластью. допускаются по нормам обзола

Высота волны нс должна превышать 0.75 мм 

На пластях:

Допускаются глубиной не более 0.75 мм без 
ограничения количества

Допускаются глу
биной до 3 мм без 
ограничения коли
чества

На крохгках:

Допускаются /дубиной нс более 3 мм без 
отраничения количества

Допускаются глу
биной нс более 5 мм 
без ограничения ко
личества

Допускаются

Допускаю/ся

П р и м е ч а н и е .  Нормы ограничения волнистости и вырывов указаны только для пиломатериалов, полу
ченных на фрезерно-пильных и фрсзсрно-брусуюших агрегатах.

1.8. Инородные 
включения (гвозди, 
проволока, металли
ческие осколки и др.)

2. Покороблен- 
ности

2.1. Продольная 
по кромке

Нс допускаются

0,10
Допускается со стрелой прогиба не более. %: 

0,10 | 0,15 | 0.20

от длины пиломатериала

Допускается

П р и м е ч а н и я :  1. Количество пиломатериалов с допускаемой продольной покороблснностью по кромке 
нс должно превышать 20 % от общего количества сорта.

2. Величины продольной покороблснностн по кромке для различных длин пиломатериалов приведены в при
ложении.

2.2. Продольная 
по пласти

Допускается со стрелой прогиба на каждые 1.5 м длины пиломате
риала не более, мм:

2 I 4 I 6 I 13

Допускается
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Продолжение табл. 3

Карма о|ранмчсиия пороков обработки и механических попрсхлепнй по сортам

Порок древесины по 
ГОСТ 2140-81

2.3. Поперечная

1 -й 2 - й 3 - й 4 - й 5 -й

р а з м е р
к о л и ч е 

с т в о
р а з м е р

к о л и ч е 
с т в о

р а з м е р
количе

с т в о
р а з м е р

к о л и ч с
CIBO

р а з м е р
к о л и ч е 

с т в о

Допускается со стрелой прогиба нс более, мм: Допускается

2.4. Крыловатосгь

В широких пиломатериалах
3 | 3 | 6 | 10

В узких пиломатериалах

I | I | 3 | 6
Допускается с отклонением от плоскости распила не более 13 мм на 

всю длину пиломатериала
Допускается

П р и м е ч а н и е .  Количество пиломатериалов с покоробленное! ью продольной по пласт и, поперечной и 
крыловатостью. нормируемой в пп. 2.2.—2.4. нс должно превышать в бессортных пиломатериалах 10 %. в 4-м со
рте — 20 % от общего количества.

(Измененная редакция, Изм. №  1, 2).

3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

3.1. Правила приемки и методы контроля — по ГОСТ 6564—84.
3.2. Размер сучков определяется по наименьшему диаметру. Измерение продолговатых, раз

ветвленных. выходящих на ребро, сшивных и ребровых сучков проводят по протяженности сечения 
сучка на ребре пиломатериала. Размер их принимают по нормам допускаемых сучков на кромках. 
Глубину залегания сучков в кромку определяют расстоянием между ребром и касательной, прове
денной параллельно ребру.

4. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Пиломатериалы упаковывают в пакеты и блок-пакеты. Формирование, маркировка, упа
ковка. транспортирование и хранение пакетов и блок-пакетов — по ГОСТ 19041—85.

Пило.матернаты шириной 75 мм всех длин и сортов перед пакетированием допускается увязы
вать в пачки проволокой по ГОСТ 3282—74 и другими обвязочными средствами, по прочности со
ответствующими указанному материалу.

Размеры пакетов и блок-пакетов — по ГОСТ 16369—96.
4.2. Поштучное маркирование пиломатериалов производится по нормативно-технической 

документации.
4.3. Пиломатериалы перевозят всеми видами транспорта в соответствии с правилами перево

зок грузов, действующими на транспорте данного вида.
4.4. Хранение пиломатсриатов — по ГОСТ 3808.1—80.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

Величины продольной покоробленное! и по кромке для ра минных длин 
пиломатериалов и сортов

Длина пиломатериала, 
ы

Продольная покоробленное!), по кромке в сортах пиломатериалов

бессортные 4-Й сор!

М М % М М

1.5 0 .1 5 2.2 0 .2 3 .0
1.8 0 .1 5 2,7 0 ,2 3.6
2.1 0 ,1 5 3.2 0 .2 4 .2
2.4 0 ,1 5 3.6 0 .2 4.8
2.7 0 .1 5 4 .0 0 .2 5.4
3 .0 0 .1 5 4.5 0 .2 6 .0
3.3 0 .1 5 5 .0 0 .2 6 .6
3.6 0 .1 5 5.4 0 .2 7.2
3 .9 0 .1 5 5.8 0 ,2 7.8
4 .2 0 .1 5 6.3 0 .2 8 .4
4 .5 0 .1 5 6.8 0 .2 9 .0
4 .8 0 .1 5 7.2 0 .2 9 .6
5.1 0 .1 5 7.6 0 .2 10.2
5.4 0 .1 5 8.1 0 .2 10.8
5.7 0 .1 5 8,6 0 .2 11.4
6 .0 0 .1 5 9 .0 0 .2 12,0
6 .3 0 .1 5 9.4 0 .2 12,6
6 .6 0 .1 5 9 .9 0 .2 13,2
6 .9 0 .1 5 10.4 0 .2 13,8
7.2 0 .1 5 10.8 0 ,2 14.4
7,5 0 .1 5 11.2 0 .2 15.0
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